武平膨润土有关资源情况、理化指标及运用测试情况

一、资源情况

1、根据省地矿局批准的福建省武平县中山膨润土矿区谢屋矿段详查地质报告，工业矿体有P-1层矿和P-2层矿.C+D级储量为1289.04万吨，其中C级储量402.17万吨。C级储量中I级品铝基土20.49万吨，Ⅱ级品25.94万吨，共46.43万吨，钙基土I级品43.93万吨，Ⅱ级品311.81万吨；共355.74万吨，矿场覆盖3.2平方公里，矿体周围出露地表，矿体倾角
5°-27°。埋深小，平均剥采比为0.74m3/t，适合露天开采。

2、矿区地质矿层特征

膨润土矿赋存于白垩系下统石帽山群下组下段的火山碎屑岩中。厚度大于1米的矿层、矿化层有7层。由上向下顺序编号，上部主矿层2层编号为P-1、P-2。

P-1矿层：地表长950米，分布在5—12线之间，控制面积0.36km2，平均厚度1.47米，一般0.5—2米之间。地表出露最低海拨标高265.58米，赋存最低海拨标高247.3米，矿层产状南东翼走向48°--55°,倾向北西，倾角6°-17°，北西翼走向238°-242°，倾向南东，倾角10°-20°，北东和西南端走向围绕盆心弯转，均向盆心倾斜，倾角5°-16°。物化性能分析结果：胶质价45%、膨胀倍6.29，活性度336.37me/100g，脱色力178.3，吸兰量26.64g/100g，蒙脱石含量57%，PH值6.36，阳离子交换总量69.28me/100g。

P-2矿层：是矿段内规模最大的主矿层，分布在11线与22线间。地表露头线长度3750米，控制面积1.35km2。矿层厚度一般3-5.5米，平均厚度4.81米。地表出露最低海拔标高255.14米,赋存最低海拔标高162.5米。矿层产状,南东翼走向86°-24°,倾向北西，倾角6°-17°;北西翼走向250°-255°,倾向南东，倾角16°-27°。北东和南西两端走向围绕盆心弯转，向盆心倾斜，倾角11°-14°，矿层无论沿走向，还是倾向上与岩层一样具有轻微的波状起伏。物化性能分析结果：胶质价48%，膨胀倍6.96，活性度114.27me/100g，脱色力116.74，吸兰量21.87g／100g，蒙脱石含量45.23%，ＰＨ值7.15阳离子交换总量55.35me/100g。

矿石自然类型按矿石外貌、结构，构造划为块状矿石和土矿石两种。块状矿石是矿区最广最多的矿石自然类型之一，均见于矿层浅部和深部的钙基膨润土。土状矿石为地表常见的主要矿石自然类型之一，均分布在铝基膨润土中。

３、矿石质量

矿石主要由蒙脱石和晶屑，变余玻屑，岩屑及大多数已蒙脱石化的火山灰组成。含有少量未被蒙脱石完全交代的变余撕裂状玻屑。结构以残余凝灰结构，显微鳞片变晶结构为主。变余线纹构造，气孔状构造及假流纹构造。Ｐ－１层矿物质组分以蒙脱石为主，含量达95%以上（镜下）。有少量晶屑和岩屑，晶屑成份主要为石英微粒、极少量长石；岩屑成分主要为变质粉砂、凝灰岩等。晶屑、岩屑粒径在２毫米以下。Ｐ－２层矿的蒙脱石镜下含量71-85%，其余为变质玻屑、晶屑。岩屑及少量其它粘土类矿物。晶屑含量3-10%，粒径0.05-1.5毫米。晶屑成分为石英，透长石及少量黑去母，岩屑含量2-4%，粒径0.2-5毫米，岩屑成分为酸性熔岩、千枚枚岩、花岗岩、泥岩、变质粉砂岩等。变余玻屑指未蒙脱石化的变余撕裂状玻屑，含量10-15%，粒径0.05—4毫米。

矿石品级。P-1矿层，I级品矿石分布范围较大，占该矿层储量的59.6%。

P-2矿层：I级品矿石零星分布，其矿石量占矿层储量的5.4%，II级品矿石分布全矿层，占矿层储量的94.6%。

二、原矿性质（理化指标）：

1、物理性质

	类 型
	胶质价

(%)
	吸兰量

(g/100)
	吸水率

(%)
	温压

强度

kg/cm2
	热湿拉

强  度

cmg/cm2
	干压

强度

g/cm2
	膨胀倍

	氢(铝)基
	26
	24
	115
	0.35
	5.2
	0.9
	5

	钙  基
	42.5
	28
	196
	0.50
	5.1
	1.6
	7.9


一号矿层：体重平均1.948吨/米3，湿度平均23.41%.

二号矿层：体重平均2.071吨/米3，湿度平均20.71%.

化学性质：

	名称
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	TiO2
	CaO
	MgO
	K2O


	一号矿层(%)
	60.03
	1.36
	16.88
	0.12
	1.82
	4.63
	0.69

	二号矿层(%)
	67.83
	1.30
	13.55
	0.23
	1.49
	3.14
	0.86

	

	名 称
	Na2O
	P2O5
	H2O-
	H2O+
	FeO
	铀钍含量
	烧失量
	r强度

	一号矿层(%)
	0.06
	0.016
	10.31
	7.44
	0.18
	<0.007
	9.76
	20-24r

	二号矿层(%)
	0.43
	0.015
	11.48
	6.92
	0.12
	<0.007
	7.53
	19-22r


化学性能：

	产  地
	交换总量

(∑EC)
	阳离子交换量（me/100g）
	盐 基

总 量

(∑ES)
	碱 性

系 数

（S）
	容总量

之  比


	PH值
	蒙脱石

含  量

(%)
	脱色力

	
	
	各  阳  离  子  分  量
	
	
	
	
	
	

	
	
	K+
	Na+
	Ca++
	Mg++
	Al++
	
	
	
	
	
	

	一号地表

(铝基)
	70.58
	0.85
	0.28
	0.83
	1.5
	48.69
	3.47
	0.48
	0.05
	<6
	66.34
	铝基土平  均

204

	二号深部

（钙基）
	71.62
	1.02
	1.2
	55.33
	13.2
	0.13
	70.12
	0.03
	0.98
	<6
	63.18
	

	二号地表

（铝基）
	52.62
	0.59
	0.54
	2.08
	2.08
	38.23
	7.0
	0.27
	0.13
	<6
	53.59
	铝基土平  均

155

	二号深部

（钙基）
	55.28
	1.10
	0.95
	9.62
	9.62
	0.91
	58.01
	0.04
	1.01
	<6
	53.2
	


三、武平膨润土小试、中试生产产品运用测试情况

1、武平科学实验站对武平膨润土进行中试，生产的高效活性白土经浙江地质测试中心测试效果极好，见下表

    白土化学成份

	化学组分
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	TiO2
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O
	FeO
	MnO
	P2O5
	H2O+
	H2O-
	烧失量

	含量%
	69.65
	1.08
	15.30
	0.13
	0.30
	3.52
	0.59
	0.03
	0.09
	0.07
	/
	7.49
	14.23
	9.04


   2、离子交换容量（见下表）

	样品编号
	交    换    容    量       me/100g
	吸兰量

	
	CEC
	Eca++
	Emg++
	EK+
	ENa+
	EH+
	EAL+++
	Me/100g

	Ab-118
	60.41
	4.82
	3.98
	0.85
	0.40
	2.78
	47.43
	88.75


  3、活性白土性能（见下表）

	名

样品   称

编号
	脱

色

力
	活

性

度
	游离酸以

H2SO4计

%
	水

份

%
	粒度

-200

%
	堆密度

g/Ml
	菜油脱色率%
	椰子油

脱色力

%
	猪牛羊混合

脱色力

%

	
	
	
	
	
	
	
	加土量0.1g
	加土量0.2g
	加土量0.3g
	
	

	Ab-118
	250
	245
	0.2
	8.54
	>95
	0.51
	50.5
	73.3
	77.1
	47.3
	84.7

	Aa-203
	441.6
	246.4
	0.04
	
	
	0.34
	61.6
	75.3
	80.9
	74.2
	84.9

	仇山白土
	133
	
	
	
	
	
	29.1
	62.7
	71.5
	58.5
	85.6

	西德“FF”
	
	
	
	
	
	
	60.7
	74.0
	75.5
	
	

	美国“105”
	
	
	
	
	
	
	57.6
	74.5
	81.6
	
	


2、用武平膨润土小试生产4A分子筛，白炭黑运用测试结果：

（1）4A型分子筛：本溪市石油化学厂应用测试结果：

白度：92.2

钙离子交换力：295—300(CaCO3 mg/g.4A干基)

硅铝比：2.05

粒度：1--5μ

PH值：≤11.5

（2）白炭黑：抚顺市橡胶一厂研究所应用测试结果为：

SiO2含量≥90%

粒度：-325目

物理机械性能达到吉林通化白炭黑的指标，透明性能良好。

3、武平实验站用武平膨润土小试生产无碳复写纸显色剂，经广东东莞上机涂布测试比日本进口较有耐久性和有更高的清晰度，效果极佳。

4、用武平膨润土小试生产有机膨润土、纳米塑料正在联系当中，目前尚无测试结果。

四、膨润土用途

膨润土是粘土矿物中被称为具有千种用途的万能土，目前膨润土制品广泛应用于国民经济24个领域，其中：

活性白土广泛应用于油脂工业和石油工业，其作用是对植物油除毒、脱色，石油工业的脱色；

白炭黑是橡胶、塑料的增补强剂，涂料和造纸工业的填充剂，适用于橡胶、塑料、造纸工业；

4A°分子筛子可代替洗涤工业的三聚磷酸钠，适用于洗涤工业，是环保型产品。

有机膨润土广泛应用于化妆品、牙膏、航空油柒等行业，是既亲水又亲油的高档产品。

此外，膨润土还可生产塑料阻燃剂、水泥构件粘合剂、动物饲料添加剂、干燥剂、高级润滑脂、裂化催化剂等高档产品。

备注：地质详查情况、小试、中试情况、所选举产品方向的经济效益分析、可行性程度、市场情况，请来函来电索取。
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